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Europass Curriculum Vitae  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  GGhhiibbaann  BBrrâânndduuşşaa  

Adresă   

Telefon     

Fax  

E-mail (uri)  

Naţionalitate   

Data naşterii  

Sex   
  

Experienţă profesională  

Perioada 01/10/2009 → prezent 

Ocupaţia sau poziţia ocupată Profesor universitar (Post ocupat prin concurs) 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Profesor abilitat (2015), conducator de doctorat in domeniul Ingineria Materialelor. 
Activitatea didactică este reprezentată de participarea ca titular de cursuri și coordonator al lucrărilor 
aferente de laborator la facultatea Știința și Ingineria Materialelor (SIM): "Teoria structurală a 
proprietăților materialelor (specializarea Știinta materialelor, licență III), "Asigurarea calităţii 
implanturilor" (specializarea Inginerie Medicală, licență IV), ”Biochimie” (specializarea Inginerie 
Medicală, licență III), "Metode avansate de procesare a materialelor și standardele GMP" 
(specializarea Materiale Metalice pentru medicină, Master I), "Testări electrice şi magnetice " 
(specializare Știința și managementul încercării materialelor, Master II), ”Proprietăți termofizice ale 
nanomaterialelor” (specializarea Tehnici avansate de obținere și caracterizare a nanomaterialelor, 
Master I), "Procesele de la interfaţa ţesut-implant " (DBB- Master I); Facultatea de Inginerie cu 
predare în Limbi Străine (FILS): "Corrosion and protection of the materials " (specializarea Materials 
Science, diplomă V), " Physical Metallurgy" (specializarea Materials Science, diplomă II), "Properties 
of materials" (specializarea Materials Science, diplomă III), "Metallic Biomaterials" (specializarea 
Materials Science, diplomă IV), ”Corrosion and Protection ”(specializarea Materials Science, diplomă 
V),  Facultatea Inginerie electrică: ”Știința Materialelor” (specializarea inginerie economică, licență I) și 
Facultatea de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice: ”Știința materialelor , tratamente 
termice și termochimice” (specializarea inginerie economică, licență I) și ”Materials Science” 
(specializarea Inginerie cu predare în limba engleză, licență I). 
În calitate de coordonator al activităților SOCRATES-ERASMUS din facultatea SIM am contribuit la 
obținerea a peste 40 de burse pentru studenţi, trimişi ca ambasadori ERASMUS din partea UPB şi 
peste 20 de profesori au participat în cadrul acordurilor bilaterale la activitățile de predare a cursurilor 
și de susținere a conferințelor publice la universitățile europene partenere. Am îndrumat activitatea de 
cercetare științifică studențească și, totodată, am coordonat lucrările de diplomă, licență și dizertație 
(în fiecare an câte 3-8 studenți). Profesor invitat la conferinţe din domeniul Științei Materialelor și 
Biomaterialelor la universități de prestigiu din Europa: Politecnico di Torino, Italia (2000-2011), 
Universitatea din Patras, Grecia (2003, 2004, 2005, 2007, 2009), Universitatea La Sapienza, Roma, 
Italia (2005), Ecole Nationale des ingénieurs, Tarbes, Franța (2009). 
Activitatea de cercetare științifică s-a concretizat prin câștigarea a 16 proiecte prin competiție și 
participarea ca membru în echipele de cercetare în cadru a 39 proiecte  de cercetare din ANSTI, 
RELANSIN, MENER, UEFISCDI, CNMP. Domeniile de competență pentru cercetare au fost: 
metalurgia fizică a materialelor metalice, teoria structurală a proprietăţilor materialelor, asigurarea 
calității implanturilor, metode avansate de procesare a biomaterialelor, coroziunea materialelor 
metalice.  
În calitate de coordonator științific am îndrumat activitatea studenților atât în domeniul cercetării 
științifice studențești, cât și realizarea proiectelor de diplomă, licență, dizertație (cu o medie de 5 
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studenți anual).  
Activitatea tehnică a constat din realizarea a numeroase expertize tehnice, aflate în sfera domeniilor 
de competență, precum și în realizarea unui număr de trei brevete de invenție: RO126147-A0,  
RO125357-A0, RO126147-A0. 

Numele şi adresa angajatorului Departamentul de Ştiinţa Materialelor Metalice, Metalurgie Fizică, Facultatea de Ingineria şi Ştiinta 
Materialelor,  Universitatea Politehnica Bucuresti 
Splaiul Independenţei nr. 313, cod 060042 Bucureşti (România) 

Tipul activității sau sectorul de activităţi Educație, cercetare științifică 

Perioada 01/10/1997 - 01/10/2008  

Funcția sau postul ocupat Conferențiar universitar (Post ocupat prin concurs) 

Principalele activități și responsabilități 
 

Activitatea didactică este reprezentată de participarea ca titular de cursuri și coordonator al lucrărilor 
aferente de laborator: "Biomateriale metalice" (anul IV, FILS) "Coroziunea si protecţia materialelor 
metalice" (anul V, FILS) "Proprietăți ale materialelor" (al doilea an, FILS) "Asigurarea calităţii 
implanturilor" (Inginerie biomedicală). Coordonator SOCRATES în facultatea SIM, participarea la 
workshop-uri tematice în domeniul ştiinţei materialelor (Dubna, Rusia 2002). Activități de cercetare în 
domeniul metalurgiei fizice, teoria structurală a materialelor metalice, dezvoltarea conceptului privind 
sinteza de film subțire în domeniul infraroșu pe suporturi metalice. În calitate de coordonator științific 
am îndrumat activitatea studenților atât în domeniul cercetării științifice studențești, cât și la proiectele 
de diplomă, licență, dizertație, în fiecare an (cu o medie de 5 studenți anual). Activități de brevetare în 
ceea ce privește: "Aliaj alotropic de Staniu stabil la temperatură joasă" (RO 121432 B1), "Metoda de 
caracterizare a rezistenţei la coroziune a tablelor de zinc folosite ca material de construcție" (Brevet 
1023335, 06.06.2005). 

Numele şi adresa angajatorului Departamentul de Ştiinţa Materialelor, Metalurgie fizică, Facultatea de Ingineria şi Ştiinta Materialelor,  
Universitatea Politehnica Bucuresti 
Splaiul Independenţei nr. 313, cod 060042 Bucureşti (România) 

Tipul activității sau sectorul de activităţi Educație, cercetare științifică 

Perioada 01/03/1992 - 01/10/1997  

Funcția sau postul ocupat Șef de lucrări universitar (Post ocupat prin concurs) 

Principalele activități și responsabilități 
 

Titular de curs și conducător al lucrărilor de laborator aferente discipline : ”Ştiința Materialelor ” 
(diplomă, 1993 - 1994, Mecanica, anul I); ”Teoria structurală și proprietățile materialelor” (diplomă, 
1993-1997, SIM, anii III sau IV) și "Physical Metallurgy" (diplomă, anul III în cadrul Departamentului de 
limba engleză, în prezent FILS). 

Numele şi adresa angajatorului Departamentul de Ştiinţa Materialelor, Metalurgie fizică și Tratamente Termice, Facultatea de 
Ingineria şi Ştiinta Materialelor, Universitatea Politehnica Bucuresti 
Splaiul Independenţei nr. 313, cod 060042 Bucureşti (România) 

Tipul activității sau sectorul de activităţi Educație, cercetare științifică 

Perioada    25/02/1991 - 01/03/1992  

Funcția sau postul ocupat Asistent universitar (Post ocupat prin concurs) 

Principalele activități și responsabilități 
 

Conducerea lucrărilor de laborator, la disciplinele: Metalurgie Fizică (diplomă an III, inginerie zi, SIM.) 
Teoria şi proprietățile structurale ale materialelor (diplomă, IV, SIM); Studiul metalelor (diplomă I, 
TCM, Transporturi, Mecanica agricolă, Mecanică); Studiul materialelor speciale (diplomă II, IMST). 

Numele şi adresa angajatorului Departamentul de Ştiinţa Materialelor, Metalurgie fizică și Tratamente Termice, Facultatea de 
Ingineria şi Ştiinta Materialelor, Universitatea Politehnica Bucuresti 
Splaiul Independenţei nr. 313, cod 060042 Bucureşti (România) 

Tipul activității sau sectorul de activităţi Educație, cercetare științifică 

Perioada 16/09/1985 - 25/02/1991  

Funcția sau postul ocupat Cercetător științific (post ocupat prin dublă repartiție guvernamentală) 

Principalele activități și responsabilități 
 

Activitățile de dezvoltare a tehnologiei de forjarea barelor din diferite oteluri inoxidabile austenitice, 
pentru a evidenția diferitele metode pentru detectarea sensibilităţii la coroziunea intergranulară a 
oțelurilor inoxidabile austenitice, realizarea de caiete de sarcini pentru aprobarea unui nou oțel 
inoxidabil austenitic, care a condus la realizarea unei invenții: În acest sens se poate evidenția 
activitatea de cercetare științifică a contractului (ICEM) - "Bare forjate din oțel inoxidabil austenitic 
pentru medii puternic oxidante ". Activitate de brevetare: "Oțel inoxidabil austenitic rezistent la 
coroziune, cu un conținut scăzut de carbon, fosfor, sulf, crom, nichel, siliciu, azot și niobiu" 
(RO106585-B1). 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Cercetări Metalurgice (ICEM) 
Str. Mehadia, nr 39, sector 6, Bucureşti (România) 

Tipul activității sau sectorul de activităţi Cercetare științifică 
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Perioada 15/09/1983 - 14/09/1985  

Funcția sau postul ocupat Inginer, Cercetător (post ocupat prin dublă repartiție guvernamentală) 

Principalele activități și responsabilități 
 

Activități de dezvoltare a tehnologiei de tratament termic prin normalizare aplicată benzilor 
electrotehnice, realizare de expertize tehnice pe loturi de serie mare privind influența parametrilor de 
proces asupra performanțelor benzilor electrotehnice.  

Numele şi adresa angajatorului Laminorul de Benzi Electrotehnice (LBE), Combinatul de Oțeluri Speciale (COST) 
Str. Găeşti nr.9-11, Târgovişte (Romania) 

Tipul activității sau sectorul de activităţi Producția de metale feroase și aliaje feroase pentru materii prime. 
  

Educație și formare  

Perioada 1990 - 1995  

Titlul Diplomei Obţinute Inginer doctor / diplomă de doctor 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Metalurgie fizică, coroziune a materialelor metalice, Teoria proprietăților materialelor structurale / 
Evaluarea agresivității mediilor de coroziune conținând acid azotic fumans, caracterizarea structurală 
a rezistenței la coroziune a oțelurilor inoxidabile austenitice. Teza de doctorat intitulată: ”Studii și 
cercetări privind posibilitățile de îmbunătățire a caracteristicilor structurale și de rezistență la coroziune 
a oțelurilor inoxidabile austenitice”. 

Numele și tipul instituției de învățământ 
și formare profesională 

Facultatea de Știința şi Ingineria Materialelor, Universitatea Politehnica din București (UPB), 
Splaiul Independentei nr. 313, cod 06042, București (România) 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Diploma de doctor, specializare ”Ingineria Materialelor”. 

Perioada 1978 - 1983  

Titlul Diplomei Obţinute Inginer / Diplomă de Inginer (Șef de Promoție, cu media generală a anilor de studii 9,89) 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Deformarea plastică a materialelor, Tratamente termice, Chimia fizică a materialelor metalice, 
Metalurgie fizică, Teoria proprietatilor materialelor structurale, Coroziune.  
Competențe generale specifice în deformarea plastică și tratamentul termic, cum ar fi: 
- Capacitatea de a asimila cunoștințe practice și  teoretice privind constituția structurală a materialelor 
metalice, transformările structurale și proprietățile materialelor avansate pentru uz general și ⁄ sau cu 
destinație specială; 
- Cunoașterea efectelor constituționale și structurale ale proceselor tehnologice prin care se pot 
modifica forma și proprietățile produsului metalic final; 
- Cunoașterea bazelor științifice ale dependențelor dintre structură - proprietăți – comportament al 
materialelor metalice sub acțiunea complexă a mediului exterior (mecanică, chimică, temperatură, 
radiaţii); 
- Abilități de utilizare a metodelor de analiză a structurii și proprietățile materialelor metalice și 
echipamentelor pentru a determina caracterizarea lor complexă; 
- Competențele de selecție și utilizare a materialelor pentru diferite destinații în funcție de relația 
structură – proprietăți- performanță- utilizări; 
- Abilitatea de a utiliza tehnologia informației în industria materialelor; 
- Abilitatea de adaptare la noile tehnologii din industria materialelor, în diferite domenii și de a 
identifica noi tendințe de dezvoltare personală în contextul european și mondial; 
- Abilitatea de a realiza proiecte legate de dezvoltarea, caracterizarea și testarea performanţelor 
materialelor și proiecte interdisciplinare în domeniul materiologiei. 

Numele și tipul instituției de învățământ 
și formare profesională 

Facultatea de Metalurgie, Institutul Politehnic din Bucureşti 
Splaiul Independentei nr 313, Bucureşti (România) 

  

Perioada 1974 - 1978  

Titlul Diplomei Obţinute Diplomă de liceu (Șef de promoție, cu media generală de bacalaureat 10) 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite  

matematică, fizică, chimie, biologie, istorie, geografie, limba și literatura română, rusă, engleză, 
Tehnologia materialelor / lăcătuș 

Numele și tipul instituției de învățământ 
și formare profesională 

Liceul "Gheorghe Lazar" , specializarea matematică şi fizică 
Bdul Elisabeta, Bucureşti (România) 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Diplomă de bacalaureat 
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Aptitudini și competențe 
personale 

 

Limba maternă  Română 

Altă limbă (i)  

Auto-evaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participarea la 
conversaţie 

Discurs oral  

Engleză  
C2  

Utilizator 
experimentat 

 
C2  

Utilizator 
experimentat 

 
C1  

Utilizator 
experimentat 

 
C2  

Utilizator 
experimentat 

 
C2  

Utilizator 
experimentat 

 

Rusă  
A1  

Utilizator 
elementar  

A1  
Utilizator 

elementar 
A1  

Utilizator 
elementar 

A1  
Utilizator 
elementar 

A1  
Utilizator 

elementar 

Franceză  
A1  

Utilizator 
elementar 

A1  
Utilizator 

elementar 
A1  

Utilizator 
elementar 

A1  
Utilizator 
elementar 

A1  
Utilizator 

elementar 

 (*) Common European Framework of Reference (CEF) level  

Competențe și abilități sociale Perioada de formare ca profesor a condus la realizarea următoarele abilități și aptitudini sociale: 
responsabilitate, dinamism, inițiativă și creativitate, capacitatea de a lucra cu studenții din toate 
categoriile sociale / culturale; capacitatea de negociere; adaptarea la diferite situații, sociabilitate și 
comunicare. 

Competențe și aptitudini organizatorice 

 

Organizarea de burse universitare care au fost acordate studenților Erasmus la Facultatea Științan și 
Inginerian Materialelor (1999 - prezent); 

Organizarea și mobilitatea cadrelor didactice la universități partenere SOCRATES acorduri bilaterale 
(Politehnica di Torino - Italia, 2000 - prezent, Universitatea din Patras - Grecia 2000 - prezent); 
Organizarea a două simpozioane ROMAT naționale de Știința Materialelor (2006, 2008); 
Abilitatea de a conduce munca în echipă, în domeniul cercetării științifice universitare și studențești. 

  

Competențe și aptitudini tehnice 

 

Realizarea de expertize tehnice privind caracterizarea materialelor metalice și determinarea cauzelor 
ruperii în exploatare a acestora, evaluarea macrostructurală a materialelor utilizând 
stereomicroscopul, evaluarea rezistenței la coroziune a materialelor cu echipamente tip AUTOLAB, 
evaluarea microstructurală a materialelor metalice prin microscopie optică metalografică, evaluarea 
structurală a suprafețelor de rupere prin macro și microfractografie. 

Activităţii de brevetare, medalii de aur și argint la saloanele internationale de inventică de la Geneva 
(2007, 2009, 2010), şi saloanele naționale de inventică din București (2007, 2008), Marele Premiu 
(2004) și mențiune (2005) acordate de  Societatea Romana de Metalurgie, numeroase articole 
premiate de UEFISCDI. 

  

Competenţe informatice windows, word, excel, powerpoint, internet, photoshop, quick microphotoshop, COMSOL 

Competențe și aptitudini artistice Pian, fotografie, aquagym. 

Alte competențe și aptitudini Specializări și titluri: 

- cercetare și proiectare pe calculator, ICEM, 1987, 

- competențe manageriale ale proiectelor RELANSIN (2001) 

- “Programul de formare continuă în domeniul tehnicilor non-distructive, echipamente pentru 
integritatea structurală, evaluarea materialelor avansate "- Universitatea Patras, Grecia, (2007) 

- Certificare la a cincea ediție a cursurilor de vară "Medicină Dentară" 25- 27 mai 2011, 95, Registrul 
DDC Constanţa CME 

- Formarea de evaluatori externi în domeniul calității, organizat de ARACIS septembrie 2011 
"Asigurarea calității în învățământul superior din România în contextul European. Dezvoltarea 
sistemului de management al calității academice și la nivel instituțional", POSDRU / 2 / 1.2 / S / 1, cod 
3933 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/en
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Informații suplimentare 

 

Activitate de publicare cursurilor universitare și a rezultatelor cercetărilor științifice a constat din: 

- 13 cărți /capitole în publicate edituri naționale; 

- 3 cărți de specialitate și 2 îndrumare de laborator pentru: pregătirea studenților pentru studii, master, 
dar şi cercetatorilor în domeniul metalurgie, deformării plastice,  ingineriei biomaterialelor; 

- Cursuri în format electronic încărcate pe platforma moodle a UPB, accesibile studenților: "Physical 
Metallurgy", "Metallic biomaterials", ”Structural Theory of the Metallic Properties”, ”Corrosion and 
protection ”, ”Materials Science”, "Teoria structurală a proprietăților materialelor", " Asigurarea calității 
implanturilor", ”Biochimie”, ”Incercări electrice și magnetice de testare”, ”Metode moderne de 
procesare a biomaterialelor și norme GMP”, ”Proprietățile termofizice ale nanomaterialelor”, ”Știința 
materialelor”, ”Știința materialelor, tratamente termice și termochimice”; 
- 44 articole publicate în reviste indexate ISI Thomson Reuters; 
- 65 articole publicate în reviste indexate BDI; 
- 34 articole în volumele unor manifestări științifice internaționale, indexate ISI Thomson Reuters; 
- 105 articole în volumele unor manifestări științifice naționale, indexate BDI; 
- peste 100 de rapoarte de cercetare științifică academică. 
Recunoașterea națională și internațională confirmată prin: 
- Câștigarea prin competiție a unor proiecte internaționale și naționale de cercetare științifică,  
- Peste 100 de citări ale articolelor în publicații indexate ISI Thomson Reuters și BDI, 
- 7 acorduri bilaterale cu universități europene de prestigiu ERASMUS- SOCRATES (pe perioada 

1999-prezent) 
- Premii:  -     Medalii de aur la Salonul International de Invenții din Geneva în 2007, 2009 şi 2010, 

- Medalia de aur la Salonul Internațional Inventika din București în 2009, 2011, 
- Medalia de argint la Salonul Internaţional Inventika în 2009, 
- Mențiune acordată de Societatea Română de Metalurgie în 2005, 
- Marele Premiul acordat de Societatea Română de Metalurgie în 2004. 

  

Annexe 1. Expert evaluator la Comunitatea Europeană Bruxelles la proiectele FP7 și la Comisia de Oțel și 
Cărbune (RFSC, 2007, 2009, 2010, 2011, 2014); 

2. Membru în Consiliul de Administrație al Institutului de Metale Rare și Radioactive (din oct.2014); 
3. Membru în Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare 

(CNADCU), comisia Ingineria Materialelor (2013 - prezent) 
4. Expert evaluator instituțional în cadrul Agenției Române de Asigurare a Calității Învățământului 

Superior (ARACIS), (2011 – prezent); 
5. Evaluator CNMP, competiția PNMP (2008- 2012). Monitor CNMP,( 2008); 
6. Membru în Consiliul profesoral al Facultății SIM-UPB (1994-2000), (2004 – 2012); 
7. Președinte al diferitelor comisii de bacaluareat (Liceul Eugen Barbu- București 1999, Liceul 

Grigore Moisil- București 2000, Grupul Școlar "Henri Coandă" Ramnicu Valcea 2002, Liceul 
teoretic –Constanța 2003, Colegiul Național "Matei Basarab" - Bucuresti 2005, comisia de 
evaluare -județul Dâmbovița 2005, Liceul Waldorf- București 2006, Colegiul CFR - București 
2007, Colegiul Național Mihai Viteazul – Târgoviște august 2007, Colegiul national C.A.Rosetti - 
București 2008); președinte comisia de titularizare (Prahova- Colegiul național Rosseti 2013); 

8. Membru fondator al Societăţii Române de Biomateriale (2004 –prezent); 
9. Evaluator proiecte în cadrul P6 programul, "pulberi metalice", MATNANTECH (2002-2005); 
10. Expert evaluator proiecte de cercetare științifică academică CNCSIS (2004, 2005 și 2006); 
11. Evaluator proiecte de cercetare științifică academică în cadru RELANSIN  (2001); 
12. Membru fondator al Societății Române de Metalurgie (1990 –prezent); 
13. Evaluator proiecte de cercetare științifică academică în cadru ANSTI (2000); 
14. Membru al Consiliului de achiziții și investiții, Departamentul de SMM-MF din 2000 - prezent ; 
15. Membru reprezentant al Consiliului  SOCRATES-UPB (1996 –prezent); 
16. Membru al comisiei centrale UPB de admitere (1999-2010); 
17. Membru al comisiei de casare a facultăţii SIM din 2004; 
18. Membru al comitetului de Audit CEMS 2003, 2005; 
19. Membru fondator al Institutului de Prognoză metalurgică din țările balcanice (1999 –prezent); 
20. Membru al ASM România (1992 – prezent). 

01.01.2019 
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10  TEZA DE DOCTORAT 

T1. “Cercetări privind îmbunătăţirea caracteristicilor structurale ale unor oţeluri din clasa austenitică în vederea creşterii 

rezistenţei lor la coroziune”, Universitatea Politehnica Bucureşti, coordonator ştiinţific Prof.dr.ing. Constantin Dumitrescu, 

susţinută în şedinţă publică în 02.11.1995, titlul de doctor în 1996 

 

20 CĂRŢI PUBLICATE (C) 
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pagini) 
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ISBN 973-652-692-5, (358 pagini) 

Ca3. G. COŞMELEAŢĂ, GHIBAN B., - “Fundamental Principles of Physical Metallurgy”, Editura Printech, 2000, ISBN 973-

652-281-4, (246 pagini) 

 

Cb - Cărţi de specialitate publicate în edituri recunoscute: 

Cb1. SUSZ C., RECLARU L., ARDELEAN L., GHIBAN B., RUSU L.- Aliaje dentare, Editura „Victor Babeş” Timisoara, 

2010, ISBN 978-606-8054-32-2 (238 pagini), referent ştiinţific Podariu Angela 

Cb2. GHIBAN B., BORTUN C.M, - „Aliaje dentare de cobalt. Structură, procesare, optimizare”, Editura Printech, 2009, ISBN 

978-606-521-229-9, (167 pagini) , referenţi ştiinţifici Moldovan Petru, Ardelean Lavinia 

Cb3. GHIBAN B.,- “Metallic Biomaterials”, Editura Printech, 1999, ISBN 973-9475-76-7, (202 pagini) 

Cb4. GHIBAN N., GHIBAN B.,- “Procese de restaurare şi recristalizare ale materialelor metalice”, Editura Printech 1999, 

ISBN 973-9475-48-5, (217 pagini) 

 

Cc- Cărţi publicate în alte edituri, cu ISBN 

Cc1. GHIBAN, B., COSMELEATA, G., DUMITRESCU. C.,- "Physical Metallurgy:  Formation, Constitution, and Structure of 
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Cc2. GHIBAN, B., COSMELEATA, G., DUMITRESCU. C.,- "Physical Metallurgy:  Transformations in Solid State, Structure 

and Properties of Materials", UPB, litografiat, 1996, (250 pag.) 

Cc3. BANE, M., COSMELEATA G., BOJIN, D., MARIN, M., G 

Cc4. HIBAN ,B.,- Introducere în analiza roentgenostructurală", UPB, litografiat, 1996, 186 pag. 

 

I- Culegeri şi îndrumare publicate 
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Cavitation Erosion Behavior of Some Zinc Alloys from the System ZnCuMg, Metals, 2025 

Ris2. Bordeasu I., Ghera C., Luca A. N., Ghiban B., Micu L. M. -Investigation of Cavitation Resistance of Biocompatible 
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Scientific Bulletin Series B- Chemistry and Materials Science Volume 84, Issue2, Page175-186, Published 2022, 

Indexed2022-06-15 
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CHARACTERIZATION OF FRACTURE IN POLYLACTIC ACID VS. PLA PLUS PARTICLE (CU, AL, GRAPHENE) 

INSERTIONS BY 3D Fused Deposition Modeling Technology COATINGS, 2021, vol 11, nr. 6,  
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Ris20. Gheorghe, C; Petre, G; Trante, O; Milea, CG; Ghiban, B,CORROSION BEHAVIOUR OF ZAMAK COMPONENTS 
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Ris28. Ghiban, B ; Guragata, CM ; Serban, N ; Raiciu, AD ; Balkan, I - HOT WORKING BEHAVIOUR OF INCONEL 718 
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http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&colName=WOS&SID=F3ozBtnJkL3PuJxqP6h&field=ED&value=Karama,%20M
http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&colName=WOS&SID=F3ozBtnJkL3PuJxqP6h&field=ED&value=Nassiet,%20V
http://apps.webofknowledge.com/SeeBookRecord.do?product=WOS&search_mode=PBR-SeeBookRecord&db_id=WOS&SID=F3ozBtnJkL3PuJxqP6h&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&queryString=IS=(978-3-03785-674-1)AND%20DT==(Book)&bkci_subscribed=
http://apps.webofknowledge.com/SeeBookRecord.do?product=WOS&search_mode=PBR-SeeBookRecord&db_id=WOS&SID=F3ozBtnJkL3PuJxqP6h&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&queryString=IS=(978-3-03785-674-1)AND%20DT==(Book)&bkci_subscribed=
http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=Y2zYvFYHguOaLrs8vD1&field=AU&value=Bortun,%20CM&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=Y2zYvFYHguOaLrs8vD1&field=AU&value=Ghiban,%20N
http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=Y2zYvFYHguOaLrs8vD1&field=AU&value=Ardelean,%20L
http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=Y2zYvFYHguOaLrs8vD1&field=AU&value=Rusu,%20LC
http://www.scientific.net/
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Ris69. Ghiban N., Bordeasu I., Ghiban B., Manzână M.E.,- Macrostructural Analysis of Cavitation for Various Ferrous 

Materials, Metalurgia Internaţional, vol. XVI, nr. 4, 2011, 65-68, ISSN 1582-2214, ISI Web of Science, (F.I 0,084), 

WOS:000289186700015 

Ris70. Ghiban B., Moldovan P., Popescu G., Ghiban N., Dumitru F-D- Heat Treatments of Different Magnesium Alloys, 

Metalurgia Internaţional, vol. XVI, nr. 4, 2011, 13-16, ISSN 1582-2214, ISI Web of Science, (F.I 0,084), 

WOS:000289186700003 

Ris71. Bortun, CM; Ghiban, B; Ghiban, A; Cernescu, A.; Ghiban, N.; Semenescu, A.,-Comparative Studies of Tensile and 

Bending Behavior for Some CoCrMo Alloys , Metalurgia International, Volume: 16   Issue: 7   Pages: 5-13, 2011 , ISSN 

1582-2214, ISI Web of Science, (F.I 0,084), WOS:000294516100001 

Ris72. Bortun C.M., Cernescu A., Ghiban N., Faur N., Ghiban B., Gombos O., Podariu A.C.- Durability Evaluation of 

Complete Dentures realized with Eclipse Prosthetic Resin System, Materiale Plastice ,Vol: 47, 2010, Issue: 2, ISSN: 0025-

5289 , Pages: 240-243 , (F.I. 0.3), WOS:000291134000013 

Ris73. Predescu M., Saban R., Ghiban B. – Improvement of Mechanical Behavior of Some Sucker Rods by Induction Heat 

Treatment  with Low Frequency currents, Metalurgia International, 2010, Vol: 15, 2010, Issue: 11, ISSN: 1582-2214, 

Pages: 56-60, (F.I 0,084), WOS:000280440800010 

Ris74. Ghiban N., Bortun C.M., Bordeasu I., Ghiban B., Faur N., Cernescu A., Hanganu S.C. -Evaluation of Mechanical 

Properties by Stereo-and Scanning Electron Microscopy of Some Heat Curing Dental Resins,  Materiale Plastice,Vol: 47, 

2010, Issue: 2, ISSN: 0025-5289 , Pages: 240-243  (FI 0,463), WOS:000281051300024 

Ris75. Predescu M., Iordache S., Ghiban B., Predescu L. – Modelling and Simulating Behavior to Fatigue of Materials 

35Mn16 and 42MoCr11 used for sucker rods, Metalurgia International, Vol: 15, 2010, Issue: 11, ISSN: 1582-2214 , Pages: 

61-65,   (F.I 0,084), WOS:000280440800011 

Ris76. Ardelean L., Reclaru L., Bortun C.M., Ghiban B., Rusu L.C. – New Aspects Concerning Co-Cr Alloys, Metalurgia 

International, Vol: 15, 2010, Issue: 9, ISSN: 1582-2214 , 2010, Pages: 31-35, (F.I 0,084), WOS:000278729100005 

Ris77. Bordeasu, I; Popoviciu, MO; Balasoiu, V; Gombos, MR; Gombos, M; Ghiban, B.,- CONTRIBUTIONS UPON THE 

CAVITATION EROSION OF TWO CAST IRONS USED IN MANUFACTURING CONTROL VALVES, 

METALURGIA INTERNATIONAL, Volume: 14 , Issue: 11 , Pages: 5-7, 2009, (F.I 0,084), WOS:000268551300001 

Ris78. Bordeasu I., Popoviciu M.O., Ghiban B., Ghiban N., Miculeascu F.,- Aspects Concerning Cavitation Erosion of some 

Austenitic Stainless Steels Used for Impeller Blades and Displacement Motors, Revista Metalurgia International,  vol. 

XIV, (2009), No.9, Pg.5-8, ISSN 1582-2214, ISI Web of Science, (F.I 0,084), WOS:000269587900001 

Ris79. Pencea I., Barca F., Sfat C.E., Ghiban B.,-SEM, WAXD and ED(P)XRFS Investigations on New Sorts of Coke, 

Revista Metalurgia International,  vol. XIV, (2009), NO.9, PG.67-73, ISSN 1582-2214, ISI Web of Science, (F.I 0,084), 

WOS:000269587900014 

Ris80. Bortun C.M., Glavan F., Ghiban B., Porojan S., Ghiban N., Sandu L., Gombos O., Epure S.-Structural Aspects 

Concerning Welding Orthodontic Rings and Wires, Revista Metalurgia International,  vol. XIV, (2009), No.7, Pg.54-58, 

ISSN 1582-2214, ISI Web of Science, (F.I 0,084), WOS:000265002800013 

Ris81. Jicmon G., Saban R., Ghiban B.,-Researches Concerning Electrical Properties of NiTinol Wires Presenting Shape 

Memory Effect, Revista Metalurgia International,  vol. XIV, (2009), NO.7, Special Issue, PG.5-8, ISSN 1582-2214, ISI 

Web of Science, (F.I 0,084), WOS:000268716400001   

Ris82. Chelu Gh., Ghiban N., Serban N., Ghiban B.,-Experimental Researches Concerning the Plasticity of Some Steels used 

for Forging Tools Manufactures”, Revista Metalurgia International, VOL. XIV, nr. 4, 2009, pg. 5-8, ISSN 1582 – 2214, ISI 

Web of Science, (F.I 0,084), WOS:000265002000001 

Ris83. Chelu Gh., Ghiban N., Serban N., Ghiban B., - Experimental Researches Concerning the deformation Resistance of 

Some Steels used for Forging Tools Manufactures, Revista Metalurgia International, VOL. XIV, nr. 2, 2009, pg. 38-40, 

ISSN 1582 – 2214, ISI Web of Science, (F.I 0,084) 

Ris84. Constantin L.O., Buzatu M., Ghiban B.,- Effects of long term exposure on the surface of artifacts, Revista Metalurgia 

International, VOL. XIV, nr. 4, 2009, pg. 32-35, ISSN 1582 – 2214, ISI Web of Science, (F.I 0,084), 

WOS:000265002000008 

Ris85. Constantin L.O., Buzatu M., Ghiban B.,- Experimental research concerning the metallic materials corrosion of public 

monuments, Revista Metalurgia International, VOL. XIV, nr. 4, 2009, pg. 36-38, ISSN 1582 – 2214, ISI Web of Science, 

(F.I 0,084), WOS:000265002000009 

Ris86. Faur M, Ghiban B., -Effects of hot and cold rolling on the microstructure of low alloy Zn-Cu and Zn-Cu-Ti zinc alloy 

with improved corrosion resistance, Revista Metalurgia International, VOL. XIV, nr. 3, 2009, pg. 23-26, ISSN 1582 – 

2214, ISI Web of Science, (F.I 0,084), WOS:000263374500005 

Ris87. Ghiban N., Serban N., Ghiban B., Saban R., Semenescu A., Iacobescu R.,- Bidimensional Modelling of a Brass 

CuZn39Pb3 Yalle Body Extrusion Process, Revista Metalurgia International, Special Issue nr. 3, 2009, pg. 145-148, ISSN 

1582 – 2214, ISI Web of Science, (F.I 0,084), WOS:000265001700035 

http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=Y2zYvFYHguOaLrs8vD1&field=AU&value=Bordeasu,%20I&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=Y2zYvFYHguOaLrs8vD1&field=AU&value=Popoviciu,%20MO
http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=Y2zYvFYHguOaLrs8vD1&field=AU&value=Balasoiu,%20V
http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=Y2zYvFYHguOaLrs8vD1&field=AU&value=Gombos,%20MR
http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=Y2zYvFYHguOaLrs8vD1&field=AU&value=Gombos,%20M
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Ris88. Serban N., Saban R., Ghiban  N., Ghiban B., Iacobescu R.I.,- Grain Refining and Mechanical Properties Improvement 

for Alloys Processed by ECAE, Revista Metalurgia International, Special Issue nr. 2, 2009, pg. 67-70, ISSN 1582 – 2214, 

ISI Web of Science, (F.I 0,084), WOS:000265001400016 

Ris89. Bortun C. M., Ghiban B., Sandu L., Ghiban N.-Optimization of Dental Alloys Type CoCrMo Laser Weldings by Heat 

Treatments, Revista Metalurgia International, VOL. IV, nr. 1, 2009, pg. 20-26, ISSN 1582 – 2214, ISI Web of Science, (F.I 

0,084), WOS:000263374100003 

Ris90. Balasoiu V., Bordeasu I., Popovici M., Gonbos R., Ghiban B., Raszga C.- Upon  Cavitation effects in hydraulic 

driving devices, Revista Metalurgica International , VOL. XIV, Special  Issue  no. 11, 2009, pg. 48-51, ISSN 1582-2214, 

ISI Web of Science, (F.I 0,084), WOS:000270962400009 

Ris91. Bordeasu I., Karabenciov A., Jurchela A.D., Badarau R., Balasoiu V., Mitelea I., Ghiban B.-Consideration on the 

influence of nickel on the cavitation damage to stainless steel by 0.1% carbon content and constant chrome content, Revista 

Metalurgia International , VOL. XIV, Special  Issue  no. 12, 2009, pg. 5-8, ISSN 1582-2214, ISI Web of Science (F.I 

0,084), WOS:000270922700001 

Ris92. Bordeasu I., Popovici M.O., Balasoiu V., Gonbos M.R., Gonbos M., Ghiban B.- Contribution upon the cavitation 

erosion of two cast irons used in manufacturing control valves, Revista Metalurgia International , VOL. XIV, Special  Issue  

no. 11, 2009, pg. 5-7, ISSN 1582-2214, ISI Web of Science, (F.I 0,084), WOS:000268551300001 

Ris93. Ghiban N., Chelu Gh., Serban N., Ghiban B.,-Tridimensional Modelling of the Yalle Body Extrusion Process, 

Metalurgia International, 2008, Special Issue N. 3, pg. 76-80, ISSN 1582 – 2214, ISI Web of Science, (F.I 0,084), 

WOS:000263117300015 

Ris94. Bortun C., Ghiban B., Sandu L., Faur N.,  Ghiban N., Cernescu A., -Structural  Investigations Concerning Mechanical 

Behaviour of Two Dental Acrylic Resins, Revista Materiale Plastice, 45, nr.4,  2008, pg. 362-365, ISSN 0025-5289, ISI 

Web of Science, (FI 0,463), WOS:000262600800011 

Ris95. Ghiban N., Serban N., Semenescu A., Ghiban B., -2d Modelling of the Yalle Body Extrusion Process, Revista 

Metalurgia International, VOL. XIII, nr. 12, 2008, pg. 17-21, ISSN 1582 – 2214, ISI Web of Science, (F.I 0,084), 

WOS:000258494000003 

Ris96. Ghiban B., Ghiban N., Serban N., Semenescu A., -The Silicon Alloying Thermodynamics in Austenitic Stainless 

Steels, Revista Metalurgia International, VOL. XIII, nr. 11, 2008, pg. 5-12, ISSN 1582 – 2214, ISI Web of Science, (F.I 

0,084), WOS:000258493700001 

Ris97. Ghiban B., Iacobescu R.I., Ghiban N.,-Structural Behaviour of an Osseosinthesis Slip Screw Band for Fracture 

Recovery, Revista Metalurgia International, VOL. XIII, nr. 10, 2008, pg. 41-45, ISSN 1582 – 2214, ISI Web of Science, 

(F.I 0,084), WOS:000258493600008 

Ris98. Ghiban B., Carceanu I., Craciun S., Ghiban N., Nedelcu I.,- Obtaining Possibilities of Aluminum Thin Films on 

Supports Processed Through Powder Metallurgy, Revista Metalurgia International, VOL. XIII, nr. 8, 2008, pg. 38-42, 

ISSN 1582 – 2214, ISI Web of Science, (F.I 0,084), WOS:000256692200007 

Ris99. Ghiban B., Ciuca S., Carceanu I., Ghiban N., Nedelcu I., -Austenitic Stainless Steels Corrosion Properties Modified 

by Silicon Alloying, Revista Metalurgia International, VOL. XIII, nr. 7, 2008, pg. 39-42, ISSN 1582 – 2214 , ISI Web of 

Science, (F.I 0,084), WOS:000256692000008 

Ris100. Carceanu I., Cosmeleata G., Ghiban B., Balanescu M., Nedelcu I. - High performance Composite Materials Created 

Through Advanced Techniques, Revista Materiale Plastice, 44, nr. 4,  2007, pg. 321-325, ISSN 0025-5289, ISI Web of 

Science, (FI 0,463), WOS:000253078000013 

 

Rio- Alte reviste de specialitate de circulaţie internaţională B+, indexate in diferite baze de date 

Rio1. Luca N.A., Bordeasu I., Ghiban B., Ciungu G., Iordache C.M.-"HEAT TREATMENT INFLUENCE ON THE 

CAVITATIONAL EROSION Zn-Mg BEHAVIOR USED FOR BIOMEDICAL APPLICATIONS",Tribology in 

Industry 2023, DOI:10.24874/ti.1548.09.23.11 

Rio2. Iordache C.M, Luca N.A., Bordeasu I.,  Ciungu G.,Ghiban B.,-Cavitational Erosion Behaviour of Biodegradable Alloy 

from Zn-Mg System for Biomedical Applications",Tribology in Industry 2023, DOI:10.24874/ti.1604.11.23.11 

Rio3. Peter I., Rosso M., Toppi A., Dan I., Ghiban B.,- Investigation on Cobalt based alloy modified by titanium for dental 

applications, Archives of Materials Science and Engineering, vol 61, Issue 2, June 2013, pages 62-68 

Rio4. Magheru A.M., Ghiban B., Ghiban N., Miculescu M.,- Corrosion resistance of new TiMo alloys for biomedical 

applications, U.P.B., Sci.Bull, Series B, vol.75, Iss. 3, 2013, ISSN 1454-2331, 187-196 

Rio5. Manzana M.E., Ghiban B., Marin M., Ghiban N., Bordeasu I., Mitrea S., Miculescu F.,- Concerning the damage of 

stainless steels by cavitation erosion, U.P.B., Sci.Bull, Series B, 2011, vol.74, Iss.4, 2012, ISSN 1454-2331, pg. 223-

236, indexata Google Scholar, Scopus 

Rio6. Dumitru D.F., Ghiban B., Ghiban N., Guran Gh.,- Consideration regarding equal channel angular extrusion process of 

magnesium alloys, Buletinul Institutului Politehnica din Iasi, tom LVII, Fasc. 3, 2011, pg. 79-88, indexat Ulrich’s 
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Rio7.  Magheru A.M., Ghiban B., Ghiban N., Marin M.,- Consideration regarding Ti-Mo alloys used as biomaterials in 

orthopedic implants, Buletinul Institutului Politehnica din Iasi, tom LVII, Fasc. 3, 2011, pg. 264-255, indexat Ulrich’s 

Rio8.  Dumitru F-D., Ghiban B., Ghiban N., Gurau Gh., Branzei M., Marin M.- Stereomicroscopic analysis of ECAE 

Processed Mg-Zn-Zr Alloy, Analele Universitatii "Eftimie Murgu", Fascicula de Inginerie (cod CNCSIS 330), Anul 

XVIII, ISSN 1453-7397, 2011, pg. 67-72 , indexata Google Scholar 

Rio9.  Manzana M-E., Ghiban B., Ghiban N., Bordeasu I., Miculescu F., Mitrea S., Marin M.- Structural analysis of cavitation 

for different stainless steels, Analele Universitatii "Eftimie Murgu", Fascicula de Inginerie, Anul XVIII, ISSN 1453-

7397, pg. 100-106, 2011, indexata Google Scholar 

Rio10. Manzana M-E., Ghiban B., Ghiban N., Bordeasu I., Miculescu F., marin M.- Different aspects of cavitation damages in 

some stainless steels, Analele Universitatii "Eftimie Murgu", Fascicula de Inginerie, Anul XVIII, ISSN 1453-7397, pg. 

93-99, 2011, indexata Google Scholar 

Rio11. Predescu M., Saban R., Ghiban B.,- Low frequency induction heat treatment influence on the structure and mechanical 

properties of C type sucker rods (35Mn16), U.P.B., Sci. Bull, Series B, Vol.73, Iss.1, 2011, ISSN 1454-2331, 195-202, 

indexata Scopus 

Rio12. Faur M., Kappel W., Ghiban B., Enescu E., Lungu M. - Morphology of the metallic tin Allotropic transformation and 

impurities role in structural stability assurance, U.P.B., Sci. Bull, Series B, Vol.72, Iss.3, 2010, indexata Scopus 

Rio13. Bortun C., Ghiban B., Barlea R., Gombos O.- "Microscopic analysis of welded defects in RPD Technology", Timisoara 

Medical Journal, vol.60, no.1, 2010, p. 23-28, indexata Google Scholar 

Rio14. Ghiban B., Manzana M-E., Bordeasu I., Ghiban N., Marin M., Miculescu M. - Cavitation behaviour of martensitic 

stainless steels, Bul.Sti, Politehnica Timisoara, tom 53 (67),Vol 55(69),  ISSN 1224-6077, Spec.Iss.S1,2010, p. 59-62, 

indexata Google Scholar 

Rio15. Ghiban B., Manzana M-E., Bordeasu I., Ghiban N., Marin M. - Structural analysis for brass and bronze through 

cavitation, Bul.Sti, Politehnica Timisoara, tom 53 (67), Vol 55(69),  ISSN 1224-6077, Spec.Iss.S1,2010, p. 45-48, 

indexata Google Scholar 

Rio16. Dumitru F-D., Ghiban B., Ghiban N., Marin M., Saban R., Bane M. - Studies considering die design for equal channel 

angular extrusion (ECAE) process, Bul.Sti, Politehnica Timisoara, tom 53 (67), Vol 55(69),  ISSN 1224-6077, 

Spec.Iss.S1,2010, p. 63-66, indexata Google Scholar 

Rio17. Bortun C., Sandu L.,  Ghiban B.,- “Changing the removable partial denture Metallic Framework Technology Using 

“Light Curing” Waxes”, Fiziologia, 2006.16.1(49) pg.25, indexata Google Scholar 

Rio18. Ghiban B., Bortun C., Sandu L. - “Structural features in Cobalt based Alloys for Dental Applications”, Bulletin of the 

Transilvania University of Brasov, BRAMAT 2007, ISSN 1223-9631, pg.80-86, indexata Google Scholar 

Rio19. Cârceanu I., Popa A., Coşmeleată G., Ghiban B. – “Consideratii privind realizarea unor amestecuri plastifiante din 

pulberi compozite obtinute prin aliere mecanica”,  Revista Cercetari metalurgice si de noi materiale”, vol.XVI/ 2008, 

pg.47-49, ISSN 1221-5503, indexata Google Scholar 

Rio20. Ghiban B., Galusca D-G., Craciun S., Chivu M., Rusu Trisca C, Manicatide P., Carceanu I, Craciun E. - FBCVD 

Obtaining Possibilities of Aluminum Thin Films on Supports Processed through Powder Metallurgy, Ed. Tehnica, ISSN 

1843-5904, Excellence research as a Way to E.R.A, pg. 1-6, indexata Google Scholar 

Rio21. Faur M., Cosmeleata G., Ghiban B. - Influenta plumbului in contextul starii incluzionare a zincului, folosit ca material 

de constructie, asupra rezistentei la coroziune atmosferica, Revista „Cercetari metalurgice si de noi materiale”, vol. XV, 

nr. 1-2, 2007, pag. 41-46, ISSN 1221-5503, CNCSIS, indexata Google Scholar 

Rio22. Ghiban B., Angeloupolos G., Lupu C., -“Kinetic Characteristics of Aluminum CVD on Stainless Stees Supports”, 

Bulletin of the Transilvania University of Brasov, BRAMAT 2007, ISSN 1223-9631, pg.1-6, indexata Google Scholar 

Rio23. Ghiban B., Cosmeleata Georgeta- „Structural Investigation on Electrodeposited Hydroxypatite on Titanium Supports”, 

Romanian Journal of Physiscs, Volume 51, Numbers 1-2. P.173-180, Bucharest, 2006, indexata Google Scholar 

Rio24. Dinescu M., Jula I., Coşmeleaţă G., Ghiban B.,- “Corrosion Aspects of Zinc used in Constructions”,  Metalurgia 

International”, (vol.VIII), 2003, p. 17, B+, ISSN 1582 – 2214, indexata ProQuest, EBSCO 

Rio25. Dinescu M., Jula I., Morar V., Cosmeleata G., Ghiban B., Stanescu Fl. - "Cercetari privind transformarea alotropica 

Sn-Sn", Rev. Metalurgia, nr.9,vol.54, 2002, pag.25-31, ISSN 1582 – 2214, indexata ProQuest, EBSCO 

Rio26. Ghiban N., Ghiban B. - “Extrusion Modeling of the Axysymmetrical Products”, Scientific Bulletin Serie B: Chemistry 

and Materials Science , 2001, Vol.63, nr.1, pag.57-62, indexata Scopus 

Rio27. Ghiban B., Ghiban N. - “Stability of Austenite in Silicon Austenitic Stainless Steels”, Scientific Bulletin , Serie B: 

Chemistry and Materials Science, vol.62, 2000, nr.1, pag.105-112 , indexata Scopus 

Rio28. Ghiban B., Ghiban N. ,- “ Silicon Influence on the Corrosion Behavior of Stainless Steels”, Scientific Bulletin , Serie B: 

Chemistry and Materials Science , vol.62, no.3, 2000, pag.79-86, indexata Scopus 

Rio29. Ghiban B., Ghiban N. ,- “Comportarea în acid azotic fumans a oţelurilor inoxidabile austenitice”, Rev. Metalurgia, nr.5, 

1999, pag.50-59, B+, ISSN 1582 – 2214, indexata Google Scholar 
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Rio30. Ghiban B., Coşmeleaţă G., - “Nitrogen and Silicon Influence on the Intergranular Corrosion Resistance of the 

Austenitic Stainless Steels”, Bulletin des Cercle dEtudes des Metaux Saint Etienne, may, 1995, pg.8.1-8.10, indexata 

Google Scholar 

 

Rns- Reviste de specialitate de circulaţie naţională recunoscute de CNCSIS 

Rns1. Drăgulănescu E., Ghiban B., Gheorghiu A., Ţapu E. - “Utilizarea graficii inginereşti în proiectarea pieselor turnate”, 

Rev. Metalurgia, nr.6, 1999, pag.80-88, indexata ProQuest, EBSCO 

Rns2. Ghiban B., Drăgulănescu E., Ghiban N. - “Cinetica proceselor de coroziune electrochimică a oţelurilor inoxidabile 

austenitice cu siliciu”, Rev. Metalurgia, nr.2, 1999, pag.123-133, indexata ProQuest, EBSCO 

Rns3. Drăgulănescu E., Iordache D., Ghiban B., - “Synthese sur certaines modeles mathematique couramment utilises pour la 

determination de la durabilite des outils de tournage comme indicateur de la capacite de tournag des ceux-CI”, Sci.Bul., 

UPB, series 1, vol.60, nr.3-4, 1998, pg.115-120, indexata Scopus 

Rns4. Drăgulănescu E., Oprea G., Ghiban B., -“Some Considerations Regarding the Strength and the Reliability of Ceramic 

Materials”, Rev. Metalurgia (english version), vol. III, 1998, nr.3, pag.74-79, indexata ProQuest, EBSCO 

Rns5. Nocivin A., Gheorghiu A., Ghiban B., - “Materiale nanocristaline metalice. Caracterizare, Utilizări”, Revista 

Metalurgia, 1998, nr.5, pag.71-73, indexata ProQuest, EBSCO 

Rns6. Ghiban B.,  Drăgulănescu E., Ghiban N. -“Consideraţii privind mecanismul influenţei siliciului asupra comportării la 

coroziune electrochimică a oţelurilor inoxidabile austenitice”, Revista Metalurgia, 1998, nr.11-12, pag.78-83, indexata 

ProQuest, EBSCO 

Rns7. Ghiban B., Drăgulănescu E., Ghiban N.-“Aprecierea rezistenţei la coroziune a oţelurilor inoxidabile”, Revista 

Metalurgia, 1998, nr.11-12, pag.84-89, indexata ProQuest, EBSCO 

Rns8. Coşmeleaţă G., Ghiban B., -“The Columbium Influence on the Structural and Exploitation Characteristics of a Low 

Wolfram and Molybdenum Contents High Speed Steel”, Rev. Metalurgia vol.2, 1997, pag.41-44, indexata ProQuest, 
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Rns11. Ghiban B., Coşmeleaţă G., -“Metode comparative pentru detectarea susceptibilităţii la coroziunea intergranulară a 

oţelurilor inoxidabile austenitice”, Rev. Metalurgia, vol.2, 1997, nr.5, pag.79-86, indexata ProQuest, EBSCO 
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978-2-9534804-2-9, pp. 148, indexata google scholar 
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Corrosion Resistance of Zinc", a treia conferinţa naţională "New Research Trends in Materials Science" , sept.12-13, 2003, 

Constanta, pag.92 
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Vn21. Coşmeleaţă G. , Ghiban B., - “Aspecte fenomenologice ale intervenţiei inhibitorilor de coroziune pe bază de polimeri în 
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cercetare în Ştiinţa materialelor”, Constanţa sept.2001, pag.168 



 19 

Vn23. Nedea M., Mihai M., Ghiban B. -“ Biomedicinal Titanium Alloys for Total Joint Repalcement”, Conferinţa Naţională de 
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Vn31. Ghiban B., - “Formability Study of a Silicon Alloyed Stainless Steels”, National Conference OPRATEH 2001, Bacău, 

22-23 nov. 2001- pag.74-78 
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austenitice” Simpozionul Internaţional, “Tradiţii şi Perspective în Şcoala Românească de Metalurgie”, Bucureşti, 25-26 
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limită de curgere ridicată”, sesiunea de comunicări ştiinţifice “Noutăţi în domeniul tehnologiilor şi utilijelor pentru 

prelucrare la cald a metalelor”, Braşov, 29-30 apr.1993, pag.336-340 
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Pno13. UPB-CEMS, CEEX nr. 115/2006-2008, AMCSIT, „Cercetări privind elaborarea aliajului Ni-Ti prin tehnologia clasică 

(turnare)”, acronim NITINOL 

Pno14. UPB-CEMS, CEEX nr. 159 /2006-2008, AMSCIT, „Noi materiale compozite pentru aplicaţii tribologice”, acronim 

MATRIB 

Pno15. UPB-CEMS, CEEX nr. 217 /2006-2008, AMSCIT, acronim INFRAT 

Pno16. CNMP II, 3021din 2007-2009-“Materiale multifunctionale cu efect bioactiv destinate implantologiei” 

MULTIBIOMAT 

Pno17. CEEX 4395 din  2006-2008 “Tehnologii integrate in vederea obtinerii structurilor multistrat, pe suport de cupru, 

rezistente la temperaturi inalte, eroziune si contact cu metal lichid, cu destinat”- STECUSID 

Pno18. CEEX 3061 din 2006-2008 “Tehnologii integrate pentru obtinerea frezelor utilizate in tehnica dentara” 

Pno19. Ceex 4710 din 2006-2008 “Dezvoltarea si acreditarea laboratorului de analize ecologice si metalurgice privind 

stabilirea si limitarea nivelului factorilor de poluare a amediului en sectoarele metalurgice si conexe” 

Pno20. UPB-CEMS, CEEX nr. 150/2006-2008, VIASAN, „Dezvoltarea de noi tehnici laser pentru proiectarea şi fabricarea de 

biosenzori”, acronim BIOSENSOR 

Pno21. UPB- CEMS, INVENT nr.53, subprogram 1, 2002-2005, „Tehnologii de fabricatie a benzilor din otel silicios pentru 

industria electrotehnica cu pierderi magnetice scazute si inductie ridicata” acronim INOXIM 

Pno22. UPB-CEMS, RELANSIN, c. 1603/2002-2004- “Corelaţia între factorii de material, calitatea vieţii şi performanţele 

unei tehnologii avansate pentru obţinerea tablei de zinc utilizată în construcţia clădirilor cu utilitate publică şi valoare de 

patrimoniu" (5 rapoarte) 

Pno23. UPB- RELANSIN, 1999-2000- “Tehnologii de recuperare a deşeurilor de aluminiu” (2 rapoarte) 

Pno24. UPB-CEMS, RELANSIN, c. 862/2000 - “Inhibitori de coroziune pe bază de polimeri”, (5 rapoarte) 

Pno25. UPB-CEMS, RELANSIN, c. 894/2000 – “Proiectarea şi implementarea unei baze de date pentru stocarea şi 

prelucrarea informaţiilor necesare monitorizării emisiilor poluante apă, aer/ sol specifice COS Târgovişte” (5 rapoarte) 

Pno26. UPB- ANSTI, C. 6111/2000, tema B88, 2000-2002 –“Tratamente termice şi termochimice neconvenţionale şi metode 

moderne de analiză aplicate materialelor speciale” (2 rapoarte) 

Pno27. UPB- ANSTI, tema B5, 1999-2000 –“Materiale avansate structurale şi funcţionale de interes ecologic” (2 rapoarte) 

Pno28. UPB- CEMS- C 596/1999, RELANSIN, 1999-2001- “Tehnologii de recuperare a deşeurilor de aluminiu” (5 rapoarte) 
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Pno29. UPB-CEMS- C 5001, cod CNCSU 535, tema B18/ 1996-1999 –“Cercetări teoretice şi experimentale privind corelaţia 

între factorii structurali şi proprietăţile unor oţeluri economic aliate utilizând materiale recuperabile din industria 

metalurgică” (4 rapoarte) 

Pno30. UPB-CEMS -C 711, tema B 1 / 1996-1999- ORIZONT -“Tehnologii metalurgice de îmbunătăţire a calităţii produselor 

şi reducerea contaminării mediilor industriale din industria constructoare de maşini” (6 rapoarte) 

Pno31. UPB-CEMS -C 711, tema B 30 / 1996-1999- ORIZONT “Cercetări privind posibilităţile de înlocuire a unor oţeluri 

aliate utilizate pentru execuţia pieselor şi subansamblelor de automobile cu oţeluri durificabile prin dispersie de înaltă 

rezistenţă şi sudabilitate ridicată în scopul reducerii combustibililor” (8 rapoarte) 

Pno32. UPB-CEMS -C 711,  tema B3 / 1996-1999- ORIZONT –“Studii şi cercetări experimentale privind optimizarea 

proprietăţilor unor aliaje avansate cu bază de aluminiu utilizate în construcţia maşinilor”, (4 rapoarte) 

Pno33. UPB-CEMS -C 711,  tema B 10 / 1996-1999- ORIZONT –“Studii şi cercetări experimentale privind factorii care 

influenţează comportarea la rupere a unor noi materiale de interes ecologic în vederea reducerii contaminării mediilor” (4 

rapoarte) 

Pno34. UPB-CEMS -C 621,  tema B 5 / 1996-1999- ORIZONT- “Cercetări privind corelaţia dintre modificarea structurală şi 

proprietăţile acustice ale unor materiale destinate construcţiei aeronavelor”, (4 rapoarte) 

Pno35. UPB – C 55-2/1995- 1996- “Studii şi cercetări experimentale privind fenomenele care determină superplasticitatea şi 

stabilirea metodelor neconvenţionale privind comportarea superplastică a acestora” (2 rapoarte) 

Pno36. UPB – C 55-1/ 1995-1996 -Revizuire standard STAS 500/ 1980: “Metalografie. Constituenţi şi structuri. Vocabular” 

(2 rapoarte) 

Pno37. UPB – C 525B /1994-1996 -“Cercetări privind posibilităţile de obţinere ale unor oţeluri rapide cu caracteristici 

superioare şi conţinut scăzut în elemente scumpe şi deficitare (cobalt, wolfram, vanadiu)” (3 rapoarte) 

Pno38. UPB – C 55-1/1994- 1995 -Revizuire standard 2501/1: “Vocabular de tratament termic al produselor feroase” (2 

rapoarte) 

Pno39. UPB – C 55-1/1994 -“Studii şi cercetări privind determinarea caracteristicilor structurale, tehnologice şi de exploatare 

ale unor oţeluri bifazice” (1 raport) 

Pno40. UPB – C 533C /1994 -“Studii privind posibilitatea de reducere a contaminării mediilor de către agenţii petrolieri prin 

valorificarea materialelor metalice de înaltă rezistenţă” (1 raport) 

Pno41. UPB – C 55-3/1993 -“Studii şi cercetări experimentale privind caracteristicile structurale şi de exploatare ale unor 

aliaje pe bază de titan obţinute prin metode convenţionale şi neconvenţionale (materiale compozite)” (1 raport) 

Pno42. UPB – C 55-8/1991- “Cercetări privind obţinerea unor oţeluri microaliate cu bor şi titan pentru construcţii de maşini în 

vederea înlocuirii unor oţeluri aliate cu elemente scumpe şi deficitare” (1 raport) 

Pno43. UPB – C 55-3A/1991- “Cercetări privind posibilităţile de valorificare prin metode specifice metalurgiei pulberilor a 

şpanului provenit din prelucrarea metalelor şi aliajelor din deşeuri de prelucrare” (1 raport) 

Pno44. UPB – C 55-7A/1991- “Cercetări privind obţinerea de aliaje noi pe bază de aluminiu pentru conductori electrici” (1 

raport) 

Pno45. ICEM- C 4766/ 1988-1990- “Influenţa elementelor de microaliare şi a modificatorilor asupra proprietăţilor de 

rezistenţă mecanică a oţelurilor microaliate” (3 rapoarte) 

Pno46. ICEM – C 1988-1990 –“ “Studii şi cercetări experimentale privind posibilităţile de obţinere a sârmelor de arcuri de tip 

OTEVA” (3 rapoarte) 

Pno47. ICEM – C 3557/1985-1987 –“Caracterizarea comportării la coroziune a ţevilor laminate la rece şi a celor extrudate la 

cald din oţeluri inoxidabile austenitice şi feritice” (3 rapoarte) 

Pno48. ICEM – C 3791/1985 -1987–“ Caracterizarea comportării la coroziune chimică la temperaturi ridicate în medii 

corozive a ţevilor din oţeluri refractare” (3 rapoarte) 

Pno49. ICEM – C 3564/1985-1986- “Caracterizarea rezisatenţei la coroziune a benzilor din oţeluri inoxidabile laminate la 

rece lka Intreprinderea Oţel-Inox Târgovişte” (2 rapoarte) 

Pno50. ICEM- C 3642 /1985-1986 “Realizarea de echipamente de foraj extracţie pentru medii de H2S şi CO2 (până la 25%) şi 

pentru temperaturi joase (până la -60C) din oţeluri forjate, laminate şi tuirnate” (2 rapoarte) 

Pno51. ICEM- C 3662/ 1985-1986 –“Studiul influenţei compoziţiei chimice, microstructurii şi proprietăţilor electrochimnice 

în corelaţie cu rezistenţa la coroziune a oţelurilor inoxidabile în diferite medii şi la diferite temperaturi” (3 rapoarte) 

 

F- alte lucrări de cercetare dezvoltare 

F1. UPB-CEMS- (Director Expertiza tehnica 1/23.03. 2008), beneficiar Universitatea Politehnica Timişoara: „Caracterizarea 

structurală a unor oţeluri inoxidabile austenitice după testarea la cavitaţie” 

F2. UPB-CEMS- (Director Expertiza tehnica 1/26.02. 2004), beneficiar Vincon Vrancea: "Determinarea compoziţiei chimice 

şi analiza metalografică a unei piese prismatice" 

F3. UPB-CEMS –1997-1998- Expertize tehnice judiciare privind “Osii din oţel beton” (3 rapoarte) 
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70  Articole/ studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale, lucrări prezentate la diferite seminarii şi 

nepublicate 

 

80 Premii internationale 

P1. Medalie de Aur la Salonul International de Inventii, Geneva 2007 

P2. Medalie de Aur la Salonul International de Inventii, Geneva 2009 

P3. Medalie de Aur la Salonul de Inventika, Bucuresti, 2009 

P4. Medalie de Argint la Salonul de Inventika, Bucuresti 2009 

P5. Medalie de Aur la Salonul International de Inventii, Geneva 2010 

P6. Medalie de Aur la Salonul de Inventika, Bucuresti, 2011 

 

80 Premii acordate de MEdC, CNCSIS, UPB, SRM 

P7. Marele Premiu al Societatii Romane de Metalurgie 2004 

P8. Mentiune acordata de Societatea Romana de Metalurgie, 2005 

P9. Bortun Maria Cristina, Ghiban Brandusa, articol premiat CNCSIS, cod 685, trim. I - “Optimization of Dental Alloys Type 

CoCrMo Laser Weldings by Heat Treatments” 

P10. Chelu Gheorghe, Ghiban Brandusa, articol premiat CNCSIS, cod 682, trim. I-  “Experimental Researches Concerning the 

deformation Resistance of Some Steels used for Forging Tools Manufactures”, 

P11. Faur Maria, Ghiban Brandusa, articol premiat CNCSIS, cod 686, trim. I - “Effects of hot and cold rolling on the 

microstructure of low alloy Zn-Cu and Zn-Cu-Ti zinc alloy with improved corrosion resistance”, 

P12. Ghiban Nicolae,  Ghiban Brandusa, articol premiat CNCSIS, cod 687, trim. I-  “Bidimensional Modelling of a Brass 

CuZn39Pb3 Yalle Body Extrusion Process” 

P13. Ghiban Nicolae, Ghiban Brandusa, articol premiat CNCSIS, cod 683, trim. I - “Grain Refining and Mechanical Properties 

Improvement for Alloys Processed by ECAE” 

P14. Jicmon Gabriela, Ghiban Brandusa, articol premiat CNCSIS, cod 1142, trim II, 2009 - “Researches concerning electrical 

properties of nitinol wires presenting shape memory effect” 
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